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  1. Beschreibung 

 

Herkunft : Raahe Stahlwerke – Finnland 

 

 

  2. Normbenzeichnungen 

 

• Warmgewalzter Stahl in Bündeln 
• Qualitätskennzeichnung C-T A 
• SSAB-Toleranz EN10051, Dicke 2/3 CAT B 
• Atmosphärisch korrosionsbeständiger HSLA-Stahl COR-TEN A 

 
 

  3. Chemische Analysen in % 

 

C .071 
Si .49 
MN .40 
P .099 
S .008 
AL .034 
V .006 
CU .296 
CR 0.8 
NI 0.17 
MO .008 
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